
INDICE DE LAJAS Y AGUJAS DE LOS ARIDOS
(FORMA DE LAS PARTICULAS), s/norma UNE EN
933-3:2012

EXPLOTACION AGRICOLA MARMOLILLA, S.L.
c/ Eguilaz, 1, 7 -3º
11402-Jerez de la Frontera
Cádiz

DESTINATARIO:

Expte.: 1952 - s/Rfa.:
OBRA: Control Cantera en Km. 3.6 de la CA-4105
, La Barca de la Florida

PETICIONARIO: EXPLOTACION AGRICOLA MARMOLILLA,
S.L.

Inicio/Fin de ensayos: 05/11/2018 / 06/11/2018

Página 1/1

Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología

Responsable ensayos físicos

Juan Carlos Páez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial

Director de Laboratorio

TIPO DE MUESTRA:

DESCRIPCIÓN:

FECHA DE RECOGIDA:

ALBARAN MUESTRA FECHA ACTA

15/11/201836711 SF/1876

ACTA OBRA

958

ACTA ANUAL

2018/17399

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

PROCEDENCIA:

MUESTREADA POR:

RECOGIDA EN:

Árido

Árido 1

Cantera  La Marmolilla (Octubre 2018-ANUAL)

31/10/2018

Muestreado por laboratorio

Cantera (Cinta Salida)

ACTA DE RESULTADOS

LABORANTE: Juan Manuel Merino SosaCOND. ATMOSFÉRICAS: Despejado

INDICE DE LAJAS (FORMA DE LAS PARTICULAS) S/UNE EN 933-3:2012

Masa de la muestra g 369,9
Tamices mm 63 50 40 31,5 25 20 16 12,5 10 8 6,3 5 4
Indice de lajas individual ILi ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 18 13 9 15 13 ------

Indice de lajas IL 13
©

 L
A

B
O

R
A

TO
R

IO
S

 C
O

G
E

S
U

R
, L

A
B

O
R

A
TO

R
IO

 D
E

 C
O

N
TR

O
L 

D
E

 C
A

LI
D

A
D

, C
ád

iz


