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DESTINATARIO:

EXPLOTACION AGRICOLA MARMOLILLA, S.L.
c/ Equilaz, 1, 7 -3°

11402-Jerez de la Frontera

Cadiz

P. I. “El Palmar” - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa Maria (Cadiz)

Expte.: 1952 - s/Rfa.:
OBRA: Control Cantera en Km. 3.6 de la CA-4105
, La Barca de la Florida

PETICIONARIO: EXPLOTACION AGRICOLA MARMOLILLA,
S.L.

Inicio/Fin de ensayos: 05/11/2018 / 06/11/2018

RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS ARIDOS
POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES,
s/norma UNE EN 1097-2:2010

TIPO DE MUESTRA: Arido FECHA DE RECOGIDA: 31/10/2018

DESCRIPCION: Arido 1 MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio

PROCEDENCIA: Cantera La Marmolilla (Octubre 2018-ANUAL) RECOGIDA EN: Cantera (Cinta Salida)
COND. ATMOSFERICAS: | Despejado LABORANTE: Juan Manuel Merino Sosa

© LABORATORIOS COGESUR, LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, Cadiz

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cédiz, Tomo 1861, Libro 0, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.|.F.: B-72.081.706

DESGASTE DE LOS ANGELES S/UNE EN 1097-2:2010
Tipo de granulometria realizada B
Carga abrasiva N° de bolas 11
NUmero de vueltas 500
Coeficiente de desgaste " Los Angeles" % 23
Lt )
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Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geologia
Responsable ensayos fisicos

4€z Hernandez
échico Industrial

Direl \_or, de Laboratorio

Los resultados sélo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproduccién parcial de este documento sin la autorizacién de Laboratorios Cogesur®
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